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Struktur der CIS Module 
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Lichtabsorbierende Schicht 

Abstand um das 
Eindringen von 
Feuchtigkeit zu 
verhindern 

Pufferschicht: 1-2 nm 
lichtabsorbierende CIS Schicht: 1-2 μm 
Trägerglas: 1.8 mm 


